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ABSTRACT

Polynuclear metal alkoxides are nearly as common in today’s chemistry as any 
other simple inorganic complexes and constitute an interesting family of species 
with a very broad structural diversity (Fig. 3 and Tab. 1) [14]. These compounds 
form structural motifs which range from simple bimetallic complexes to very spe-
cific aggregates that result from the versatile coordinating abilities of an alkoxo and 
aryloxo ligands (Fig. 1).

For the last few decades, there has been a growing interest in the development of 
the chemistry of metal alkoxides. such interest derives from their fascinating struc-
tural chemistry, interesting catalytic properties, and a high potential for industrial 
utilization. The fact that most of them can generate highly pure and well-defined 
metal oxides (Table 4) has resulted in high research activity in chemistry of mate-
rials. alkoxides and their derivatives, e.g. organometallics, are easily accessible and 
consist inexpensive compounds. Moreover, alkoxide ligands are easily removable 
during thermal treatment in a relatively low temperatures compare to conventio-
nal methods involving inorganic salts. such compounds already have metal-oxygen 
bonds established on molecular structure. due to these, alkoxides can generate 
oxide ceramics in a single step – so-called single-source precursors (ssPs) [11]. ssPs 
deliver appropriate metal elements of a final oxide product(s) eliminating the need 
to match the reaction rates required from a multicomponent mixture. all of these 
features made the metal oxides derived from metal alkoxides highly pure products 
possessing specific properties, chemical and mechanical resistance, excellent func-
tions and shapes.

The aim of this article is to serve as a guide in understanding the principles in 
a one step strategy for oxide ceramics using metal alkoxide compounds. it includes 
synthesis of alkoxides and their derivatives, the concept of ssPs strategy and design 
of molecular precursors for oxide ceramic materials.

keywords: metal alkoxides, molecular compounds, oxide ceramic materials
słowa kluczowe: alkoholany metali, związki molekularne, tlenkowe materiały 
ceramiczne
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WYKAZ STOSOWANYCh SKRÓTÓW

aLd  –  ang. Atomic Layer Deposition
ar  –  grupa arylowa
Cp  –  grupa cyklopentadienylowa 
CVd  –  ang. Chemical Vapor Deposition
ddbfoH  –  2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ol
et  –  grupa etylowa
iPr  –  grupa izopropylowa
M  –  metal 
Me  –  grupa metylowa
M-o  –  metal-tlen 
MoCVd  –  ang. Metal Organic Chemical Vapor Deposition
NMr  –  ang. Nuclear Magnetic Resonance
nPr  –  grupa n-propylowa
PaCVd  –  ang. Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition
r  –  grupa alkilowa
roH  –  alkohol 
ssP  –  ang. Single-Source Precursor
tBu  –  grupa t-butylowa
THF  –  tetrahydrofuran
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WPROWADZENIE

Nowe dziedziny nauki związane z nanotechnologią, nanomateriałami oraz 
tlenkowymi materiałami ceramicznymi przeżywają od kilkunastu lat swój renesans. 
Jesteśmy świadkami ich gwałtownego rozwoju, który w najbliższych latach pozwoli 
dostosować nowe materiały do naszych potrzeb [1].

określenie „materiały tlenkowe” stosowane w niniejszym manuskrypcie doty-
czy nowych substancji szeroko ostatnio używanych w mikroelektronice, telekomu-
nikacji, motoryzacji, przemyśle zbrojeniowym i petrochemicznym, w naukach bio-
logicznych, medycznych, farmaceutycznych, a także w optoelektornice. Niektóre, 
np. tlenki tytanu, indu, galu i glinu – jako nanomateriały – są wykorzystywane 
w technologii kosmicznej oraz do produkcji materiałów i włókien ceramicznych, 
a tlenki krzemu – do produkcji światłowodów. Zainteresowanie tymi materiałami 
jest ogromne i wciąż rośnie. Znalezienie zastosowań dla nowego typu urządzeń elek-
tronicznych jest dziś jednym z głównych czynników determinujących chemiczne 
i fizyczne badania na poziomie molekularnym [2], w tym badania alkoksylanowych 
kompleksów metali i związków metaloorganicznych. Związki te, zawierające wiele 
centrów metalicznych i wykazujące stabilność termiczną są niezwykle pożądanymi 
prekursorami w syntezie, m.in. tlenkowych materiałów nadprzewodzących [3]. 
efektem zastosowania alkoholanów i ich pochodnych jest bezpośrednie połączenie 
centrum metalicznego z atomami tlenu liganda, dzięki czemu rozkład tych związ-
ków następuje z zachowaniem rdzenia metal–tlen i utworzeniem właściwych połą-
czeń tlenkowych. Ponadto są stosowane jako katalizatory, m.in. do polimeryzacji 
olefin [4–6], odwodornienia hydrosilanów sprzężonych z terminalnymi alkinami 
[7], w reakcjach polimeryzacji laktydów [8, 9] itp.

alkoksylanowe kompleksy metali i ich metaloorganiczne pochodne stanowią 
ważną grupę prekursorów molekularnych (ang. Single-Source Precursors, ssPs) dla 
materiałów tlenkowych [10–12], charakteryzujących się wysoką czystością. Nowe 
tlenkowe materiały ceramiczne, ze względu na swe specyficzne właściwości, takie 
jak wysoka twardość, wytrzymałość, odporność chemiczna i stabilność w wysokich 
temperaturach tworzą grupę ceramik zaawansowanych (ang. High-Tech Ceramics), 
stosowanych jako materiały konstrukcyjne. Zastosowanie związków metaloorga-
nicznych jako prekursorów materiałów ceramicznych umożliwiło otrzymanie two-
rzyw w postaci amorficznej i nanometrycznej [10]. Materiały te eliminują podsta-
wowe wady ceramik, jakimi są kruchość i niska odporność na pękanie. Ponadto 
użycie prekursorów metaloorganicznych do wytwarzania ceramik umożliwia rady-
kalne obniżenie temperatury spiekania, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów 
produkcji oraz poprawę mikrostruktury materiału [13]. Ten kierunek syntezy 
zaa wan so wanych tlenkowych materiałów ceramicznych oraz ich kompozytów jest 
intensywnie rozwijany na świecie i jest jednym z najbardziej perspektywicznych 
w dziedzinie inżynierii materiałowej.
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1. METODY SYNTEZY ALKOKSYLANOWYCh KOMPLEKSÓW METALI

Znanych jest wiele metod syntezy alkoksylanowych kompleksów metali. ich 
wybór zależy od energii jonizacji metalu, którego alkoholan chcemy otrzymać. Pier-
wiastki o niskim potencjale jonizacji reagują bezpośrednio z alkoholami, natomiast 
reakcje metali o wyższym potencjale, np. magnezu czy glinu, wymagają aktywacji 
poprzez dodanie i2 lub HgCl2. Przy otrzymywaniu alkoholanów innych pierwiast-
ków stosuje się inne reakcje [14]. W niniejszym rozdziale zostaną krótko omówione 
najczęściej stosowane metody syntezy alkoholanów.

1.1. BEZPOŚREDNIA REAKCjA METALI Z ALKOhOLAMI

Pierwiastki 1 grupy układu okresowego, m.in. Na, k, rb, Cs, reagują z alko-
holami energicznie, czemu towarzyszy intensywne wydzielanie ciepła i diwodoru 
(reakcja 1).

 M + (1 + x)roH → [Mor·xroH]y + H2 (1)

M = Li, Na, k, rb, Cs; r = Me, et, iPr, tBu; x = 0 [15]
M = Li; r = tBu, CMe2Ph; x = 0 [16]
M = k, rb, Cs; r = tBu; x = 1 [17]
M = k, rb; r = tBu; x = 0 [17]

Pierwiastki 2 grupy układu okresowego mają wyższą energię jonizacji oraz 
ulegają pasywacji, co powoduje, że ich reakcje z alkoholami są wolniejsze. dobrze 
rozpuszczalne alkoholany można otrzymać w reakcjach z alkoholami [18] o rozbu-
dowanych podstawnikach r [19]. stosowanie takich alkoholi zapobiega aglomeracji, 
a powstający alkoholan jest dobrze rozpuszczalny w węglowodorach alifatycznych 
(reakcja 2).

 M + 2roH → M(or)2 + H2 (2)

M = Ba; r = CMe3, Cet3, CHMe2, CH(CF3)2
M = Ca, sr; r = C(CF3)3

Z kolei lantanowce oraz pierwiastki 3 i 13 grupy układu okresowego w reakcjach 
z alkoholami wymagają stosowania do aktywacji HgCl2. Powstający na powierzchni 
metalu amalgamat inicjuje reakcję pomiędzy metalem i alkoholem. Przykładami są 
reakcje itru, dysprozu i iterbu z propan-2-olem (reakcja 3) [20] oraz reakcje meta-
licznego glinu z alkoholami i-, ii- i iii-rzędowymi (reakcja 4) [21].
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W podwyższonej temperaturze (temperatura wrzenia) tworzą się dimery, tri-
mery itd. danego alkoholanu.

1.2. REAKCjE ALKOhOLI Z hALOGENKAMI METALI

W wyniku reakcji alkoholu z halogenkiem metalu następuje substytucja jonu 
halogenkowego na alkoholanowy i utworzenie odpowiedniego kompleksu alkoksy-
lanowego (reakcja 5).

  MClx + (y + z)roH → MClx-y(or)y(roH)z + yHCl  (5)

W zależności od typu rozpuszczalnika, stosunku molowego substratów i tem-
peratury, można otrzymać różne kompleksy. Przykładem jest reakcja TiCl4 z iProH 
w CH2Cl2 (schemat 1) [22]. W zależności od stosunku molowego reagentów, two-
rzą się kompleksy o składzie: [Ti2(μ-Cl)2Cl2(oiPr)4], [TiCl3(oiPr)(HoiPr)2] oraz 
[Ti2Cl4(μ-oiPr)2(oiPr)2(HoiPr)2].

schemat 1.  reakcja TiCl4 z propan-2-olem
scheme 1.  reaction of TiCl4 and propan-2-ol
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1.3. REAKCjE hALOGENKÓW METALI Z ALKOhOLAMI W OBECNOŚCI ZASAD

Podczas reakcji halogenków metali z alkoholami w obecności zasad Brönsteda 
otrzymuje się alkoksylanowe kompleksy wielu metali [23-25]. Na przykład w wyniku 
reakcji chlorku tytanu(iV) z izopropanolem w obecności amoniaku powstaje mono-
mer Ti(oiPr)4 (reakcja 6). Użyta w tej reakcji zasada (amoniak) reaguje z wydziela-
jącym się chlorowodorem i tworzy chlorek amonu.

  (6)

Homoleptyczne alkoholany tworzą się także podczas reakcji 7 i 8. ich „siłą 
napędową” jest wydzielanie soli.

 (7)

  (8)

1.4. REAKCjE ALKOhOLI Z WODOROTLENKAMI I TLENKAMI METALI

Wodorotlenki i tlenki pierwiastków grup głównych, jak i pobocznych reagują 
z alkoholami tworząc odpowiednie kompleksy alkoksylanowe i wodę (reakcja 9 
i 10).

 M(oH)x + xroH ↔ M(or)x + xH2o (9)

 Mox + 2xroH ↔ M(or)2x + xH2o   (10)

Ze względu na odwracalny charakter tych reakcji, niezbędne jest usuwanie wody 
z układu reakcyjnego. Na przykład w wyniku reakcji tlenku wanadu(V) z alkoholem 
etylowym lub izopropylowym, powstaje związek Vo(or)3 (reakcja 11) [26, 27].

 V2o5 + 6roH → 2Vo(or)3 + 3H2o  (11)

1.5. REAKCjE WYMIANY LIGANDÓW

Jedną z właściwości alkoholanów, zwłaszcza tych z monodentnymi grupami 
or, jest labilność w reakcjach substytucji grup alkoksylowych na inne, o większych 
zawadach sterycznych oraz na di- i polidentne (reakcja 12). 

 M(or)x + yr’oH → M(or)x-y(or’)y + yroH  (12)
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Na przebieg reakcji substytucji mają wpływ: (i) rzędowość alkoholu i stopień 
rozgałęzienia grup alkilowych, (ii) wartość energii wiązania o–H alkoholu oraz (iii) 
energia wiązania M–o. Przykładami są reakcje alkoksylowych kompleksów metali 
M(or)x (gdzie M = Zr, al, Nb; ro = tBuo-, iPro-, eto-) z metanolem, izopropano-
lem i n-butanolem (reakcje 13–15). 

 2Zr(otBu)4 + 2MeoH → [Zr(µ-oMe)(otBu)3]2 + 2tBuoH  (13)

 al(oiPr)3 + 3nBuoH → al(onBu)3 + 3iProH  (14)

 Nb(oet)5 + 4iProH → Nb(oet)(oiPr)4 + 4etoH  (15)

W wyniku tych reakcji otrzymano szereg kompleksów homo- i heteroleptycz-
nych [28–30].

1.6. REAKCjE ALKOhOLI Z AMIDKAMI M(NR2)x (R = Me, Et, SiMe3)

dialkiloamidki metali reagują z alkoholami zgodnie z ogólnym równaniem 
chemicznym (reakcja 16):

 M(Nr2)x + xr’oH → M(or’)x + xr2NH  (16)

Metoda ta jest użyteczna w przypadku metali, które mają większe powinowac-
two do atomów tlenu, aniżeli azotu [31–33]. Jej zaletą jest to, że powstające w niej 
dialkiloaminy są łatwe do usunięcia z układu reakcyjnego, dzięki czemu powstający 
produkt alkoholanowy charakteryzuje się wysoką czystością [14].

1.7. REAKCjE ZWIĄZKÓW METALOORGANICZNYCh  
Z ALKOhOLAMI I ALKOhOLANAMI

kolejną metodą syntezy alkoksylanowych kompleksów metali, intensywnie 
eksploatowaną przez wiele grup badawczych, są reakcje związków metaloorganicz-
nych z alkoholami lub alkoholanami (reakcje 17–21).

 Mr2 + r’oH → 1/x[M-or]x + xrH  (17)

 M = Mg; r = grupa alkilowa; r’ = CH2CH2oCH3

  Mr3 + Hor’ → 1/x[r2M-or’]x + rH (18)

 r2MX + M’or → 1/x[r2M-or]x + M’X  (19)

M = Ga, in; M’ = metal 1 grupy; 



ł. JoHN, P. soBoTa848

r, r’ = grupa alkilowa, arylowa; X = anion halogenkowy

 4alr3 + 6r’oH → al[r2al(or’)2]3  (20)

r = Me, et; r’ = bidentny ligand typu o–o, o–s

 2alr3 + 2al(or’)3 → al[r2al(or’)2]3 (21)

r = Me, et, tBu; r’ = et

reakcje te polegają na podstawieniu grupy bądź grup alkilowych związku meta-
loorganicznego i zastąpieniu jej/ich anionem alkoholanowym. Metodę tę stosuje się 
przy otrzymywaniu alkoholanów pierwiastków 2, 12 i 13 grupy układu okresowego 
[34–38].

Ciekawą modyfikacją tej metody syntezy jest bezpośrednia reakcja pomiędzy 
związkiem metaloorganicznym a alkoholanem, który posiada cząsteczki alkoholu 
skoordynowane do centrum metalicznego (reakcja 22).

 M(or)x(roH)y + yM’r’z → M(or)x+yM’r’z-1 + (z-1)r’H  (22)

obecność niezdeprotonowanych grup hydroksylowych powoduje, że alkoho-
lany te są atrakcyjnymi substratami do syntezy związków heterometalicznych [39].

2. STRUKTURY ALKOKSYLOWYCh KOMPLEKSÓW METALI

od 1980 roku, dzięki rozwojowi badań krystalograficznych, obserwuje się 
wzrost struktur alkoksylowych kompleksów metali [40–42]. Wśród tej grupy związ-
ków jest mało przykładów kompleksów homoleptycznych. Większość związków 
posiada różne ligandy alkoksylowe lub inne, najczęściej halogenkowe. Pod koniec lat 
50. ubiegłego wieku, Bradley przedstawił na łamach czasopisma Nature [43] swoją 
koncepcję na temat struktury kompleksów alkoholanowych. W pracy tej postulował 
m.in., że: 
 – alkoholany wykazują silną tendencję do tworzenia aglomeratów 

koordynacyjnych,
 – stopień aglomeracji wzrasta z rozmiarem promienia atomowego metalu,
 – powstające aglomeraty koordynacyjne są relatywnie mniejsze od typowych 

polimerów organicznych i krzemowych,
 – alkoholany przyjmują najmniejszą jednostkę strukturalną możliwą dla naj-

wyższej liczby koordynacyjnej metalu.
anion alkoholanowy ro– posiada donorowy atom tlenu z trzema parami elek-

tronów, które tworzą wiązanie kowalencyjne z metalem. aniony te mogą być skoor-
dynowane terminalnie lub mostkowo do centrów metalicznych (rys. 1).
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rysunek 1.  Typy koordynacji liganda ro– do centrum metalicznego według Bradleya, Mehrotry, rothwella 
i singha [14]

Figure 1.  Coordination modes of ro– ligand according to Bradley, Mehrotra, rothwell and singh [14]

alkoholany wykazują tendencję do tworzenia aglomeratów typu [M(or)x]y, 
w których grupy ro– łączą dwa lub więcej centrów metalicznych. Zjawisko to decy-
duje o właściwościach i reaktywności chemicznej tych kompleksów [14]. Ponadto, 
obecność grup hydroksylowych wpływa na wzrost ich stabilności, ze względu na 
możliwość tworzenia wiązań wodorowych.

efekt steryczny i elektronowy grup alkoksylowych wpływa na właściwości two-
rzonych kompleksów. Na przykład, obecność halogenków lub grup aromatycznych 
w podstawniku alkoholanowym powoduje obniżenie gęstości elektronowej na ato-
mie tlenu, osłabiając jednocześnie możliwość tworzenia połączeń mostkowych mię-
dzy centrami metalicznymi [44]. Jednocześnie elektrofilowa natura kationów metali 
umożliwia przyłączenie neutralnych ligandów (L), np. tetrahydrofuranu, pirydyny, 
itp. Takie nasycenie koordynacyjne metali prowadzi do utworzenia monomerycz-
nych alkoholanów typu [M(oCH2X)xLy]. Przykładami są kompleksy lantanu i itru 
o liczbie koordynacji 6 i geometrii nieznacznie zdeformowanego oktaedru: [La{oC-
Me(CF3)2}3(THF)3] i [y(oC6H3Me2-2,6)3(THF)3] (rys. 2) [45, 46].
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                                   (b) (a) 

rysunek 2.  struktury molekularne: (a) [La{oCMe(CF3)2}3(THF)3] i (b) [y(oC6H3Me2-2,6)3(THF)3]
Figure 2.  Molecular structures of (a) [La{oCMe(CF3)2}3(THF)3] and (b) [y(oC6H3Me2-2,6)3(THF)3]

rysunek 3.  rodzaje struktur alkoholanowych kompleksów metali [14]
Figure 3.  Various structure motifs of metal alkoxides [14]

alkoholany, które są dobrze rozpuszczalne w organicznych rozpuszczalnikach, 
wykazują niski stopień aglomeracji n = 2, 3 lub 4 [43]. W przypadku grup Meo–, 
eto–, nPro– itp., niski stopień jest osiągany poprzez tworzenie połączeń z sąsiednimi 
centrami metalicznymi (ang. face-sharing polyhedra). Motyw strukturalny wspól-
nych ścian występuje m. in. w związkach, w których atomy metalu posiadają liczbę 
koordynacji 4 lub 6, np. [al2(µ-otBu)2(otBu)4] (rys. 3a i b) [47]. W kompleksach 
o ogólnym wzorze [M3(µ-or)(or)6] (rys. 3e), trzy centra metaliczne mają liczbę 
koordynacyjną 4 [48]. Z kolei pomiar masy cząsteczkowej dla tetraetoksylanu tytanu 
„Ti(oet)4”, przeprowadzony w temperaturze bliskiej krzepnięcia benzenu, dowiódł 
iż alkoholan ten jest trimerem, podczas gdy badania struktury krystalicznej jedno-
znacznie wskazały, że jest to tetramer o strukturze otwartego dikubanu (rys. 3g), 
o składzie [Ti4(oet)8]. dalsze badania wykazały, że ten typ struktury krystalicznej 
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występuje w wielu innych związkach o ogólnym wzorze [M4(or)xXyLz] (gdzie: X = 
anionowy ligand; L = neutralny ligand; x + y + z = 16) [49].

Trójcentrowe alkoksylanowe kompleksy metali posiadają typ struktur moleku-
lar nych pokazanych na rysunku 3d. Przykładami są [y3(µ3-Cl)(µ3-otBu)(µ-otBu)3 
(otBu)4(THF)2] [50] i [W3(µ3-X)(µ3-or)(µ-or)3(or)6] (gdzie: X = o lub NH), 
w których sześciokoordynacyjne centra metaliczne mają geometrię zniekształco-
nych oktaedrów [51].

strukturę sześcianu (kubanu) typu [M4(µ3-or)4] (rys. 3f) posiadają związki 
tert-butanolanów takich pierwiastków jak k, rb, Cs [52] oraz alkoholanów talu(i) 
[53] i pokrewnych związków, np. [Me4Zn4(µ-oMe)4] [54]. Z kolei strukturę cztero-
centrową, o ogólnym wzorze [M4(µ-or)6(or)6] (rys. 3h), posiada kompleks erbo-
wo-glinowy o składzie [eral3(oiPr)12] [55]. W związku tym atomy glinu posiadają 
geometrię tetraedru, natomiast atom erbu oktaedru.

W Tabeli 1 zebrano przykłady homo- i heterometalicznych alkoksylowych 
kompleksów metali o różnej budowie.

Tabela 1.  Przykłady homo- i heterometalicznych alkoksylowych kompleksów metali o różnej 
strukturze

Table 1.  examples of selected homo- and heterometallic metal alkoxides with various structures

Związek struktura Literatura
[Mg4(μ3-oMe)4(oMe)4(MeoH)8] kuban z rdzeniem M4o4 [56]

[Ca9(oCH2CH2oCH3)18(HoCH2CH2oCH3)2]
Warstwy połączonych ze sobą otwartych 
dikubanów [57]

[(C5H4CH3)4y(μ-oCH=CH2)]2 dimer z rdzeniem M2o2 [58]
[y3(μ3-otBu)(μ3-Cl)(μ-otBu)3(otBu)4(thf)2] analogiczna do struktury na rysunku 3d [50]
[Ti2(μ-or)2(or)4(acac)2]
(r = Me, et, iPr; acac = acetyloacetonian) dimer z rdzeniem M2o10 [59]

[Me4Zn4(μ3-otBu)4] kuban z rdzeniem M4o4 [60]
[W2(oCMe2CMe2o)3] struktura z wiązaniem M≡M [61]

[Ga2(μ-otBu)2
tBu4]

dimer z mostkującym dwa atomy galu anio-
nem alkoholanowym [62]

[Mg2V2(thffo)6Cl4]
(thffoH = alkohol tetrahydrofurfurylowy) otwarty dikuban [63]

[(thf)(otBu)y{(μ-otBu)(μ-CH3)alMe2}3] analogiczna do struktury na rysunku 3h [14]
[Zr2Co2(μ3-onPr)2(μ-onPr)4(onPr)4(acac)2] otwarty dikuban [14]
[al{(oet)2GaMe2}3] analogiczna do struktury na rysunku 3h [64]

spośród aryloksanowych kompleksów metali stosowane są najczęściej ligandy 
mono-, bis- i poliaryloksanowe (rys. 4). do tej ostatniej grupy zaliczyć można rów-
nież kaliksareny, które są makrocyklicznymi oligomerami, otrzymywanymi w reak-
cji kondensacji podstawionych w pozycji para fenoli z formaldehydem [65], którymi 
w ostatnich latach zajmuje się coraz więcej zespołów badawczych [66, 67]. Pierw-
szymi były badania Funka zapoczątkowane już w 1937 roku, a dotyczące prostych 
aryloksanowych kompleksów metali przejściowych [69]. od kilkunastu lat zainte-
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resowania koncentrują się wokół metaloorganicznych pochodnych kompleksów 
aryloksanowych [14].

rysunek 4.  Przykłady trzech grup ligandów: (a) mono-, (b) bis- i (c) poliaryloksanowych [68]
Figure 4.  examples of (a) mono-; (b) di- and (c) polyaryloxide ligands [68]

Metody syntezy aryloksylowych kompleksów metali nie różnią się zbytnio od 
metod syntezy alkoksylowych związków opisanych w rozdziale 1. do najczęściej 
stosowanych należą bezpośrednie reakcje aromatycznych alkoholi z metalami, 
solami metali, halogenkami metali, dialkiloamidkami metali, alkoksylowymi kom-
pleksami metali na zasadzie wymiany ligandów, związkami metaloorganicznymi 
oraz wodorkami metali. W Tabeli 2 podano przykłady homo- i heterometalicznych 
kompleksów aryloksanowych.
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Tabela 2.  Przykłady homo- i heterometalicznych kompleksów aryloksanowych
Table 2.  examples of homo- and heterometallic aryloxides

Związek rodzaj liganda aroH Literatura

[Ba6(oar)12(HMPa)4] [70]

[sr4(oar)8(Hoar)2(THF)6] [71]

[Ca(oar)2(THF)3] [72]

[y(oar)3]n [73]

[al(oar)3] [74]

[Ti(oar)2Cl2] [75]

[Ti(oar)2(NMe2)2] [76]

[Mg2(μ-oar)2(oar)2] [77]

[in2(µ-oar)2] [78]
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Związek rodzaj liganda aroH Literatura

[Zr(oar)2(CH2Ph)2] [79]

[Ti2(μ-oMe)2(oMe)2(oar)2] [80]

[(aro)y(THF)(oar’)] [81]

[Ti2(μ-oar)2(NtBu)2(NH2
tBu)2] [82]

[Ga(μ-oar)Me2]2 [83]

[Zn4(oar)8] [84]
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Związek rodzaj liganda aroH Literatura

[Ti2(μ2-di-oar)2(oiPr)4]

[85]

[(C6H10o)(thf)2Li(μ2-di-oar)al(di-oar)]

[86]

[Ba2sr6(oar)14(o)2(H)2(HMPa)6]

[87]

[(THF)2(aro)2Nd(μ2-oar)alet2]

[88]

[k(THF)6][Zn(oar)3]

[89]

[Ti(μ-oar)2Me2(μ-alMe2)2]

[90]
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3. RODZAjE ZWIĄZKÓW MOLEKULARNYCh  
DLA MATERIAŁÓW TLENKOWYCh

„strategia jednego kroku” przy wytwarzaniu materiałów tlenkowych obejmuje 
syntezę chemiczną, prowadzącą do otrzymania związku w postaci krystalicznej 
i wyznaczenie jego struktury metodami rentgenograficznymi. Ściśle zdefiniowane 
prekursory molekularne o znanej strukturze krystalicznej mogą być użyte – w zależ-
ności od ich właściwości – do otrzymywania materiałów tlenkowych takimi meto-
dami, jak: CVd (ang. Chemical Vapor Deposition), MoCVd (ang. Metal Organic 
Chemical Vapor Deposition), aLd (ang. Atomic Layer Deposition), PaCVd (ang. 
Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition), zol-żel i innymi. Metody te są wiodą-
cymi we współczesnej chemii materiałów.

alkoksylanowe kompleksy metali są efektywnymi prekursorami molekular-
nymi typu ssP (ang. Single-Source Precursor) dla materiałów tlenkowych. Materiały 
tlenkowe, powstające w wyniku ich rozkładu, otrzymuje się w jednym etapie, unika-
jąc mieszania wielu substratów. W końcowym produkcie tlenkowym stechiometria 
pierwiastków metalicznych jest zazwyczaj taka sama jak w prekursorze. klasyfika-
cja prekursorów molekularnych, po raz pierwszy zaproponowana przez Veitha, jest 
krótko przedstawiona, wraz z przykładami, w niniejszym rozdziale [11].

3.1. ZWIĄZKI TYPU SSP-1

Związki typu ssP-1 zawierają pierwiastki niezbędne do utworzenia końcowego 
tlenku w takim samym stosunku molowym, jak w prekursorze (reakcja 23).

  aBxoy+zCd → aBxoy + C + d  (23)

W powyższym równaniu składniki a i B to atomy metali, a „ligandy” C i d 
są lotnymi grupami organicznymi. Przykładami heterometalicznych prekursorów 
typu ssP-1 są [BaZr2(otBu)10], [BaTi3(oiPr)14], [BaZr(oH)(oiPr)5(HoiPr)3]2 (rys. 
5) [91, 92]. ich rozkład termiczny umożliwia otrzymanie materiałów tlenkowych o 
następujących składach: BaZr2o5, BaTi3o7, Ba2Zro4 i BaZro3.
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rysunek 5.  struktura molekularna [BaZr(oH)(oiPr)5(HoiPr)3]2 (atomy H pominięto)
Figure 5.  Molecular structure of [BaZr(oH)(oiPr)5(HoiPr)3]2 (the H atoms are omitted)

3.2. ZWIĄZKI TYPU SSP-2

W prekursorach typu 2 (ssP-2) stosunek molowy pierwiastków a i B jest iden-
tyczny przed i po rozkładzie, natomiast ligandy są tak dobrane, aby w wyniku roz-
kładu termicznego utworzyły lotny związek organiczny (reakcja 24).

 aBxoy+zCd → aBxoy + C-d  (24)

Przykładem prekursora ssP-2 jest kompleks [Ba{(µ-or)2alet2}2] (gdzie roH = 
2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ol) (rys. 6), który w wyniku rozkładu ter-
micznego tworzy spinel barowo-glinowy o składzie Baal2o4 [39].
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rysunek 6.  struktura molekularna kompleksu [Ba{(µ-or)2alet2}2] (gdzie roH = 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-
benzofuran-7-ol) (atomy wodoru pominięto)

Figure 6.  Molecular structure of [Ba{(µ-or)2alet2}2] (where roH = 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-
7-ol) (the H atoms are omitted)

3.3. ZWIĄZKI TYPU SSP-3

Na skutek rozkładu prekursorów typu ssP-3, tworzą się układy wielofa-
zowe, wbrew stechiometrii „narzuconej” na poziomie struktury molekularnej 
(reakcja 25). 

 aBxoy+zCd → aBx-z’oy + z’Boy’ + C-d (25)

Przykładem jest kompleks [Ca2Ti(µ,η2-or)6Cl2] (gdzie roH = Me2NCH2-
CH2oH), którego strukturę molekularną przedstawia rysunek 7 [93].

rysunek 7.  struktura molekularna [Ca2Ti(µ,η2-or)6Cl2] (gdzie roH = Me2NCH2CH2oH) (atomy wodoru 
pominięto)

Figure 7.  Molecular structure of [Ca2Ti(µ,η2-or)6Cl2] (where roH = Me2NCH2CH2oH) (the H atoms are 
omitted)

rozkład termiczny tego związku prowadzi do utworzenia mieszaniny o skła-
dzie Cao i CaTio3.
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4. ALKOhOLANY jAKO ZWIĄZKI DLA MATERIAŁÓW TLENKOWYCh

Badania dotyczące tlenków metali, prowadzone w laboratoriach badawczych 
na całym świecie, doprowadziły do rozwoju nowej dyscypliny naukowej – nauki 
o materiałach. Nadrzędną cechą inżynierii materiałowej jest jej interdyscyplinarny 
charakter i wynikający z tego nieustający rozwój badań oraz wzrost liczby odkryć 
i zastosowań praktycznych. Chemia spełnia tutaj dwie zasadnicze role. Pierwszą jest 
synteza nowych materiałów. Przykładem jest odkrycie w 1987 roku wysokotempe-
raturowych nadprzewodników o składzie yBa2Cu3o7-x [2, 94]. druga to intensywne 
poszukiwania nowych technik syntezy umożliwiających wyrób materiału o z góry 
założonym kształcie, wielkości i morfologii.

alkoholanowe kompleksy metali mają wiele zastosowań zarówno jako kataliza-
tory w ważnych reakcjach organicznych, jak i prekursory do otrzymywania cienkich 
warstw tlenkowych, materiałów ceramicznych lub szkieł. katalityczna aktywność 
wynika z chemicznej labilności alkoholanów, a w szczególności ich reaktywno-
ści ze związkami zawierającymi grupy hydroksylowe. Lotność i rozpuszczalność 
w powszechnie używanych rozpuszczalnikach organicznych czyni je znakomitymi 
prekursorami do otrzymywania materiałów tlenkowych metodami CVd, zol–żel 
i innymi. do najczęściej stosowanych chemicznych metod syntezy materiałów tlen-
kowych zalicza się reakcje w fazie stałej, metody współstrąceniowe, reakcje w sto-
pionych solach, procesy w układach zol-żel koloidów i alkoksylowych kompleksów 
metali, syntezę hydrotermalną, rozkład termiczny kompleksów metali, reakcje 
w roz tworach bezwodnych, reakcje prowadzone w fazie gazowej, pirolizę aerozoli, 
reakcje spaleniowe, reakcje z użyciem prekursorów Pechiniego i inne. Użyteczność 
heterometalicznych tlenków, jako materiałów m.in. w przemyśle elektronicznym, 
stymuluje nadal badania w tej dziedzinie chemii.

dlaczego kompleksy alkoholanowe i ich pochodne znalazły się w centrum zain-
teresowania chemików materiałowych? Po pierwsze, alkoksylowe kompleksy metali 
są związkami tanimi i można je łatwo otrzymywać. Po drugie, dzięki obecności wią-
zania metal–tlen, mają od razu zdefiniowany rdzeń matrycy tlenkowej już na pozio-
mie struktury molekularnej. Ponadto, ligandy alkoholanowe można łatwo usuwać 
w warunkach rozkładu termicznego, uzyskując gotowy produkt tlenkowy. Zalety te 
czynią je idealnymi kandydatami dla prekursorów typu single-source przy wytwarza-
niu materiałów z wiązaniem M–o. Niestety, związki te posiadają też pewne wady. 
ogólnie alkoholany są wrażliwe na wilgoć i tlen atmosferyczny i ulegają trudnym 
do kontroli reakcjom hydrolizy. Na przykład, „Ti(oiPr)4” trudno jest przechowy-
wać, a praca z nim bywa kłopotliwa bez odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego. 
oksofilowa natura centrów metalicznych w alkoholanach, zwłaszcza tych z małymi 
podstawnikami monodentnymi, może zostać zablokowana przez większe ligandy 
bi- i polidentne. Najczęściej stosowaną strategią syntezy jest użycie funkcjonalizowa-
nych alkoholi, zawierających eterowe atomy tlenu lub aminowe atomy azotu. Takie 
kompleksy są zdecydowanie bardziej odporne na wilgoć i tlen. Przykładem może 
być kompleks tytanowy [Ti2(µ-or)2(or)6] (gdzie roH =  2,3-dihydro-2,2-dimetylo
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benzofuran-7-ol) [95], który nie zmienia swojego składu po dłuższej ekspozycji na 
powietrzu, co potwierdzono badaniami spektroskopowymi 1H NMr (rys. 8). 

rysunek 8.  Widmo 1H NMr kompleksu [Ti2(µ-or)2(or)6] (gdzie roH = 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzo-
furan-7-ol): (a) po syntezie i (B) po 4 tygodniowej ekspozycji na wilgoć i tlen atmosferyczny 

Figure 8.  1H NMr spectra of [Ti2(µ-or)2(or)6] (where roH = 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol): 
(A) as synthesized and (B) after four weeks of exposure to the air and a moist atmosphere

Ponadto, dzięki większym zawadom sterecznym rozbudowanych ligandów 
alkoksylowych, otrzymuje się kompleksy mono- i dimeryczne, które są preferowane 
m.in. w metodach chemicznego osadzania par CVd [12].

Nasze dotychczasowe badania koncentrowały się na otrzymywaniu nowych 
heterobi- i heteropolimetalicznych kompleksów alkoholanowych metali grup głów-
nych oraz przejściowych. W reakcjach tych pierwszym etapem jest synteza dobrze 
zdefiniowanych homoleptycznych kompleksów alkoholanowych 2 grupy. Pier-
wiastki te posiadają duże liczby koordynacji – 6, 8, 9 i większe. Na przykład w reakcji 
metalicznego baru [96] lub strontu z 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-olem 
powstają jonowe kompleksy [M(or)4](or)2·roH, w których centrum metaliczne 
jest ośmiokoordynacyjne i otoczone przez cztery niezdeprotonowane ligandy ary-
loksylowe (rys. 9).
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rysunek 9.  struktura molekularna kompleksów [M(or)4](or)2·roH (gdzie M = Ba2+, sr2+; roH = 2,3-di-
hydro-2,2,dimetylobenzofuran-7-ol) (atomy wodoru pominięto, z wyjątkiem atomów wodoru 
grup hydroksylowych)

Figure 9.  Molecular structure of [M(or)4](or)2·roH (where M = Ba2+, sr2+; roH = 2,3-dihydro- 
-2,2,dimethylbenzofuran-7-ol) (the H atoms are omitted except hydroxy hydrogens)

dotychczasowe badania wykazały, że alkoholany posiadające niezdeprotono-
wane cząsteczki alkoholi bądź grupy hydroksylowe, stanowią atrakcyjne substraty w 
reakcjach ze związkami metaloorganicznymi [39, 97]. ogólną koncepcję tego typu 
reakcji przedstawia rysunek 10 [98].

rysunek 10.  synteza heterometalicznych kompleksów baru
Figure 10.  sythesis of hetorometallic barium complexes
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siłą napędową tych reakcji jest utworzenie lotnych węglowodorów prostych, 
które powstają w wyniku odłączenia jednego podstawnika alkilowego r– od związku 
metaloorganicznego i połączenie go z jonem H+ grupy hydroksylowej. Z kolei 
powstający labilny kation Mrx

+ przyłącza się do atomu tlenu liganda alkoholano-
wego (gdzie M = Zn2+, al3+, Ga3+, in3+; r = Me, et, x = 1, 2).

W przypadku homoleptycznych kompleksów, które nie zawierają wolnych 
cząsteczek niezdeprotonowanych alkoholi, stosowane są inne strategie syntezy ze 
związkami metaloorganicznymi. Na przykład, oligomeryczne alkoholany magnezu 
i wapnia o strukturze otwartych dikubanów (rys. 3g) nie posiadają możliwości 
oderwania grupy alkilowej ze związku metaloorganicznego. Bezpośrednia reakcja 
[Ca4(or)8] (roH = 2,3-dihydro-2,2-dimetylobeznofuran-7-ol) z alMe3 w toluenie 
prowadzi do deoligomeryzacji alkoholanu wapnia i utworzenia kompleksu z trime-
tyloglinem o składzie [Ca(µ-or){(µ-or)(µ-Me)alMe2}]2 (rys. 11) [99].

rysunek 11.  struktura molekularna [Ca(µ-or){(µ-or)(µ-Me)alMe2}]2 (gdzie roH = 2,3-dihydro-2,2-dime-
ty lo benzofuran-7-ol) (atomy wodoru pominięto)

Figure 11.  Molecular structure of [Ca(µ-or){(µ-or)(µ-Me)alMe2}]2 (where roH = 2,3-dihydro-2,2-dime-
thylbeznofuran-7-ol) (the H atoms are omitted)

W roztworze alkoholany dysocjują na mniejsze fragmenty. aby nie utworzyły 
trudno rozpuszczalnych aglomeratów, można je „zablokować” przy użyciu związ-
ków metaloorganicznych lub zasad Brönsteda, np. tetrahydrofuranu. ogólną ideę 
„blokowania” tworzenia aglomeratów za pomocą alMe3 i THF przedstawiono na 
schemacie 2 [99].
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schemat 2.  ogólna idea „blokowania” tworzenia aglomeratów za pomocą alMe3 i THF (gdzie M = pierwia-
stek 2 grupy)

scheme 2.  General idea of blocking the formation of agglomerates by alMe3 and THF (where M = Group 2 
metal) 

interesującą grupą prekursorów molekularnych dla materiałów tlenkowych są 
również chlorkowe pochodne alkoholanów. ogólne związki te są postrzegane jako 
nieskuteczne w syntezie czystych fazowo ceramików tlenkowych, co tłumaczy się 
obecnością liganda Cl–, który w wyniku rozkładu tworzy lotny HCl przyczyniający 
się do korozji urządzeń. Ponadto, końcowy materiał często jest zanieczyszczony 
solami zawierającymi atomy chloru. Jednakże w literaturze znanych jest kilka 
przykładów chlorkowych pochodnych alkoholanów z powodzeniem używanych 
w syntezie materiałów tlenkowych o wysokiej czystości. Na przykład [Zn7(oac)10 
(µ-oH)6Cu5(or)4Cl4] (gdzie roH = Me2NCH2CH2oH), w wyniku chemicznego 
osadzania par CVd, jest prekursorem dla Cu5Zn7o12 z zachowaniem stechiometrii 
metali zdefiniowanej na poziomie struktury molekularnej [100].

inna efektywna i prosta metoda syntezy obejmuje reakcje tanich prekurso-
rów metaloorganicznych typu Cp2MCl2 (gdzie M = Ti4+, Zr4+, Hf4+) z alkoholanami 
M’(or)2 (gdzie M’ = Ca2+, sr2+, Ba2+, Mn2+; roH = funkcjonalizowany alkohol) 
(reakcja 26) [93, 101]. dzięki tej metodzie otrzymano szereg heterometalicznych 
prekursorów dla materiałów tlenkowych (Tab. 3).

 2Cp2MCl2 + 4M’(or)2 + 8roH → [M’4M2(o)Cl4(or)10(Hor)4] + 4CpH (26)

Przykładem kompleksu otrzymanego w wyniku tego typu reakcji jest  
[Ba4Hf2 (µ6-o)(µ3,η

2-or)8(µ-or)2(µ-roH)4Cl4] (gdzie roH = CH3oCH2CH2oH) 
(rys. 12). 
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Tabela 3.  Przykłady alkoholanowych związków otrzymanych z prekursorów cyklopentadienylowych 
(roH = CH3oCH2CH2oH; r’oH = Me2NCH2CH2oH ) [93]

Table 3.  examples of series alkoxide compounds obtained from cyclopentadienyl precursors (roH 
= CH3oCH2CH2oH; r’oH = Me2NCH2CH2oH) [93]

Związek
[Ca4Ti2(µ6-o)(µ3,η

2-or)8(η-or)2Cl4]
[sr4Hf2(µ6-o)(µ3,η

2-or)8(η-or)2(η-Hor)4Cl4]
[Ca4Zr2(µ6-o)(µ-Cl)4(µ,η2-or)8Cl2]
[sr4Ti2(µ6-o)(µ3,η

2-or)8(η-or)2(η-Hor)2Cl4]
[Ca4Zr2Cp2(µ4-Cl)(µ-Cl)3(µ3,η

2-or)4(µ,η2-or)4Cl2]
[CaTiCl2(µ,η2-or’)3(η-Hor’)3][or’]
[Ca2Ti(µ,η2-or’)6Cl2]
[Mn4Ti4(µ-Cl)2(µ3,η

2-or)2(µ,η2-or)10Cl6]
[Mn10Zr10(µ4-o)10(µ3-o)4(µ3,η

2-or)2(µ,η2-or)16(µ,η-or)4(η-or)2Cl8]
[Ba4Ti2(µ6-o)(or)10(Hor)4Cl4]
[Ba4Zr2(µ6-o)(or)10(Hor)4Cl4]
[Ba4Hf2(µ6-o)(or)10(Hor)4Cl4]

W temperaturze 800°C związek ten rozkłada się do mieszaniny BaHfo3/BaCl2 
w stosunku 1 : 1. Chlorek baru można łatwo oddzielić od perowskitu barowo-haf-
nowego poprzez przemycie surowego produktu po termolizie wodą destylowaną 
[102].

rysunek 12. struktura molekularna [Ba4Hf2(µ6-o)(µ3,η
2-or)8(µ-or)2(µ-roH)4Cl4] (gdzie roH = CH3oCH2 

CH2oH) (atomy wodoru pominięto)
Figure 12.  Molecular structure of [Ba4Hf2(µ6-o)(µ3,η

2-or)8(µ-or)2(µ-roH)4Cl4] (where roH = CH3oCH2 
CH2oH) (the H atoms are omitted)



ZWiąZki aLkoHoLaNoWe W syNTeZie NaNoMaTeriałóW 865

Przedstawione w niniejszym rozdziale kompleksy alkoholanowe są przydat-
nymi prekursorami dla tlenkowych materiałów ceramicznych. W Tabeli 4 znajdują 
się inne przykłady alkoksylowych prekursorów oraz otrzymanych z nich tlenków 
metali.

Tabela 4.  Przykłady tlenków metali otrzymanych z prekursorów alkoholanowych
Table 4.  examples of metal oxides derived from alkoxide precursors

Związek TLeNek Literatura
[Me2al(µ-ddbfo)]2

a al2o3 [68, 103]
[Me2in(µ-ddbfo)]2

a in2o3 68, 103
[Ti2(µ-ddbfo)2(ddbfo)6]

a Tio2 [95]
[Ti(oiPr)2(maltolato)2]

b Tio2 [104]
[(Vo)Clx(oCH3)y]

c V2o5 [105]
[Ba{(µ-ddbfo)2alMe2}2]

a Baal2o4 [39]
[Ba{(µ-ddbfo)2GaMe2}2]

a BaGa2o4 [39]
[Ca{(µ-oCH2CH2oCH3)(µ-Me)(alMe2)}2] Caal2o4 [68, 99]
[Ca{(µ-oCH2CH2oCH3)(alMe3)}2(THF)2] Caal2o4 [68, 99]
[CaTiCl2(µ,η2-oCH2CH2NMe2)3(η-oCH2CH2NMe2)3][oCH2CH2NMe2] CaTio3 [93]
[Ca2Ti(µ,η2-oCH2CH2NMe2)6Cl2] CaTio3/Cao [93]
[Mnal(acac)3(oiPr)4(oac)]d Mnal2o4 [106]
[Coal(acac)3(oiPr)4(oac)]d Coal2o4 [106]
[Znal(acac)3(oiPr)4(oac)]d Znal2o4 [106]
[Nial2(acac)4(oiPr)4]

d Nial2o4 [107]
[Mgal2(oiPr)8] Mgal2o4 [108]
[Mgal2(otBu)8] Mgal2o4 [108]
[Nd{al(oiPr)4}3(

iProH)] Ndalo3/al2o3 [109]
[Ba4Ti2(µ6-o)Cl4(oCH2CH2oCH3)10(HoCH2CHoCH3)4] BaTio3 [110]
[Ba4Zr2(µ6-o)Cl4(oCH2CH2oCH3)10(HoCH2CHoCH3)4] BaZro3 [110]
[Ba{(µ-ddbfo)2inMe2}2]

a Bain2o4 [68]
[sr{(µ-ddbfo)2alMe2}2]

a sral2o4 [68]
addbfoH = 2,3-dihydro-2,2-dimetylbenzofuran-7-ol; bmaltol = 3-hydroksy-2-metylo-4H-pyran-4-on); c(x + y) 
= 4; dacac = acetylacetonian.
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