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Die Europäisclie Norm EN 10228-1 : 1999 hiat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäisclie Norm EN 10228-1 wurde vom Teclinisclien Ausschluß (TC) 28 �Sclimiedestücl<e" des Europäisclien

Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (EClSS) ausgearbeitet.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuß 10 �Schmiedestücke" des Normenausschusses
Eisen und Stahl (FES).

Die vorliegende Norm enthält die Anforderungen an die IVIagnetpulverprüfung von ferromagnetischen Schmiedestük-
ken, die dafür anzuwendenden Prüfsysteme und die Auswertung der Prüfergebnisse.
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Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1. IVIärz 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind geliaiten, die CEN/CENELEC-Gescliäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi¬
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-IVlitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzö¬
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral¬
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-IVlitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu¬
blik und dem Vereinigten Königreich.
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